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RECUPERACAO DAS ARMADURAS E REFORGO
ESTRUTURAL_COM PERFIS METALICOS
PARA A LAJE DE PISO DA CELA 11

NOTAS PARA EXECUGAO DOS PERFIS METALICOS:
1) ESCORAR PREVENTIVAMENTE A ESTRUTURA NA REGIAQ ONDE SERA
EXECUTADD 0 REFORCO ESTRUTURAL,EM HIPOTESE ALGUMA CORTAR
ou RETIRAR ARMADURAS EXISTENTES DAS PECAS ESTRUTURAIS;
ABRIR JANELAS NA ALVENARIA EXISTENTE PARA A COLOCACAO

&

L

G’ INDICADA EM_PLANTA
'SCORANDO 0S PERFIS

5) PROCEDER A CONCRETAGEM DOS GOXINS:
8) PREENCHER COM GRAUTE A INTERFACE DO PERFIL COM A LAJE EXISTENTE;
unazommS\nm»Sm

— RELAGAO AGUA/CIMENTO: a/c < 0.55
= MODULO O ELASTICIDADE (A DESFORMA: Eci= 32GPa
= CONSUMO MINIMG OF CIMENTO > 320 kg/m ¢

=

200x19,3kg/m

Excok: 1/75 s s

Caracterfsticas_geométricas

CONPRIMENTO ESTIMADO = 3x330cm
5 OUFRIAR Mo LGoA

1) PREENCHER COM GRAUTE A INTERFACE DO PERFIL COM A VIGA
2) CONFIRMAR DMENSOES DA CHAPA E CONPRIMENTOS DOS PERFIS NO LDCAL

NOTAS PARA RECUPERAGAQ ESTRUTURAL:
0) ESCORAR PREVENTIVAMENTE A ESTRUTURA NA REGIAO ONDE SERA EXECUTADO O REFORGO ESTRUTURAL
EM HIPOTESE ALGUMA CORTAR ou RETIRAR ARMADURAS EXISTENTES DAS PEGAS ESTRUTURAIS;

PROCEDIMENTOS DE PREPARO e LIMPEZA DO SUBSTRATO:

1) ESCARIFICAGAD

1) ESCARIFICAGAD

1.1) ESCARIFICAR MANUALMENTE AS SUPERFICIES, DE FORA PARA DENTRO, COM USO DE PONTEIRO,
TALHADERA E MARRETA;

1.2) EVITAR GOLPES QUE POSSAM LASCAR AS ARESTAS E CONTORNOS DA REGIAO EM TRATAMENTO;
1.3) RETIRAR TODO O MATERIAL SOLTO, MAL COMPACTADO E SEGREGADO ATE ATINGIR CONCRETO SAD,
OBTENDO SUPERFICIE RUGOSA E COESA, PROFICIANDO BOAS CONDIGOES DE ADERENCIA;

1.4) APGS A ESCARIFICAGAO, EFETUAR A LIMPEZA PREFERENCIALMENTE COM AR COMPRIMIDO
PARA REMOGAO DO PO,

2) LIXAMENTO MANUAL

21) LIXAR MANUALMENTE AS SUPERFICIES, COM USO DE LIXA D'AGUA PARA O CONCRETO E LIXA DE
FERRO PARA O AGO;

N,NM ESFREGAR A LIXA EM MOVIMENTOS CIRCULARES E ENERGICOS SOBRE A SUPERFICIE.

2.3) NO CASO DO AGO, TENTAR OBTER COR METALICA DENOMINADA ESTADO DE "METAL QUASE BRANGI
2.4) TODA A CAREPA'DE LAMINAGAO E PRODUTOS DA CORROSAO DEVERAD SER REMOVIDOS, DE MODO
GERAL QUE O METAL APRESENTE APENAS LEVES MANCHAS NA SUPERFICIE

3) ESCOVAMENTO MANUAL
3.1) ESCOVAR AS SUPERFICIES COM USO DE ESCOVA COM CERDAS DE AGO;
32) ESCOVAR ATE A COMPLETA REMOGAQ DE PARTICULAS SOLTAS E OUTROS MATERIAIS INDESEJAVEIS.

4) JATO DE AREIA SECO ou OMIDO

411) COMPRESSOR DE AR, EQUIPAMENTO DE JATO DE AREIAABRASND (AREIA)MANGUEIRA DE ALTA
PRESSAQ,BICO DIRECIONAL E, EVENTUALMENTELAGUA.;

4.2) A AREIA UTILIZADA DEVE TER UMA GRANULOMETRIA >Umoc>o> DEVE SER LAVADA,ISENTA DE
MATERIA ORGANICA E PRECISA ESTAR SECA NO MOMENTO DA UTILIZAGAD.

A AREIA UTILIZADA NO JATEAMENTO NAD E REAPROVEITAVEL.

474) NO_CASO DE JATO DE AREIA E AGUA, A AGUA PROVENIENTE DE UM RESERVATORIO OU DA REDE
POBLICA DEVE SER PRESSURIZADA POR UMA BOMBA E CONDUZIDA A UM ADAPTADOR PRGPRIO POR
UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO.

4.5) MANTER O BICO DE JATO NUMA POSIGAO ORTOGONAL A SUPERFICIE DE APLICAGAD.

4.6) MOVE—LO CONSTANTEMENTE EM CIRCULOS, DISTRIBUINDO UNIFORMEMENTE O JATO PARA MELHOR
REMOGAQ DE TODOS OS RESIDUOS QUE POSSAM VIR A PREIUDICAR A ADERENCIA

5) PINTURA DE PROTEGAQ DAS ARMADURAS

5.1) UTILIZAR TINTA A BASE DE RESINA EPOXI COM ALTO TEOR DE ZINCO;

5.2) A ARMADURA CORROIDA DEVERA SER EXPOSTA AO REDOR DE TODA A SUA CIRCUNFERENCIA E LIMPA
PARA TOTAL REMOGAO DOS PRODUTOS DE CORROSAO, PREPARANDO O AGD ATE QUE ESTE APRESENTE
SUPERFICIE BRILHANTE;

5.3) APLICAR UMA DEMAO COMPLETA E [NTEGRA, USANDO PINCEL ADEQUADO E CERTIFICANDO-SE DE QUE
A PARTE DE TRAS DAS BARRAS DE AGO ESTEJAM COMPLETAMENTE PINTADAS;

5.4) A APLICAGAD DEVERA OCORRER TAO LOGO QUE POSSIVEL APGS OS TRABALHOS DE PREPARAGAD,
RESPEITANDO SEMPRE O TEMPO LIMITE DE PEGA DO FABRICANTE;

uuw SE_NECESSARID, APLICAR UMA SEGUNDA DEMAO APCS A PRIMEIRA ESTAR COMPLETAVENTE SECA;

TAO LOGO QUANTO POSSIVEL, APLICAR O MATERIAL DE REPARO, NAO DEVENDO AS SUPERFICIES

PINTADAS SEREM DEIXADAS EXPOSTAS.
§) WATERAL OE REPARO
UTILIZAR ARGAMASSA POLIMERICA,TIXOTRGPICAS,PARA REPAROS ESTRUTURAI
MOMENTOS ANTES DA APLICAGAD DA ARGAVIASSA POLIMERICA, APLICAR PONTE DE ADERENCIA
CONSTITUIDA POR UMA PASTA DE CIMENTO ADITIVADA COM ADESIVO ACRILICO, NA PROPORCAQ
DE TRES PARTES DE CIMENTO POR UMA PARTE DE AGUA E UMA PARTE DE ADESIVO ESTRUTURAL
SOBRE A SUPERFICIE SATURADA E SECA;
6.3) APLICAR A ARGAMASSA POLIMERICA COM AS MAOS PROTEGIDAS POR LUVAS OU COM UMA COLHER

DE PEDREIRO,PRESSIONANDO A ARGAMASSA SOBRE A PONTE DE ADERENCIA OMIDA;

6.4) PRIMEIRO APLICAR UMA CAMADA SOBRE O PRIMER E, A PARTIR DESSA, FAZER O PREENCHIMENTO

TOTAL DO REPARO EM CAMADAS DE 15 mm, ATE SE OBTER A ESPESSURA DESEJADA;

O INTERVALO DE TEMPO ENTRE A APLICAGAD DAS CAMADAS SUCESSIVAS DEVE SER O MINIMO

POSSIVEL E APENAS O SUFICIENTE PARA QUE A CAMADA RECEM APLICADA TENHA CAPACIDADE DE

RECEBER A CAMADA SUBSEQUENTE;

6.7) QUANDO O INTERVALO REFERENCIADO NO ITEM 5.6 PASSAR DE QUATRO HORAS, UTILIZAR PONTE
DE_ADERENCIA

7) ARMADURAS QUE APRESENTAM SINAIS DE CORROSAQ

7.1) PARA AS ARMADURAS QUE APRESENTAREM SINAIS DE CORROSAQ, LIMPAR AS ARMADURAS E REMOVER
TODO O PRODUTO DE CORROSAO POR LIXAMENTO MECANICO, JATO ABRASIVO OU PISTOLA DE
AGULHAS(AGULHEIRO);

7.2) O AGO QUE TIVER PERDA DE 20% ou MAIS EM SEU DIAMETRO DEVE SER SUBSTITUIDO POR OUTRO
DE IGUAL DIAMETRO.

7.3) A PROTECAO DAS ARMADURAS DEVE SER FEITA COM A APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA CIMENTICIA,
POLIMERICA COM INIBIDOR DE CORROSAO.

7.4) TODA A SUPERFICIE DE CONCRETO A SER RECUPERADA RECEBERA UM PRIMER DE UMA EMULSAO DE
POLIMERO ACRILICO E ADITIVOS ESPECIAIS.

7.5) ELE SERVIRA DE PONTE DE ADERENCIA ENTRE O SUBSTRATO E A ARGAMASSA A SER APLICADA.

7.6) SE NECESSARIO, UTIIZAR RESINA EPOXI PARA A FIXAGAO DAS NOVAS BARRAS DE ARMADURAS

NA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
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Escalo: 1/7.5
medidas em mm

CX1 200w ( BX)

-

posony

Corte A

E

USAR fck 30,0 MPa.

FATOR AGUA/CMENTO: a/c < 055
GONSUMO_ MININO DE CIMENT: > 320 kg/m?.
COBRIENTO 0AS ARUADURAS: =25 cm.

{QBSERVAR IGOROSD. CONTROLE DURANTE A
EXECUGAD, CONFORME TEM 7.4.7:4

5A KBk 6118/2003)

VOLUME DF CONCRETQ: 0,15 m3

AREA DE. FORMAS: 108 m?
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